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ESPECIFICACAO TECNICA E NORMAS DE
EXECUCAO INTRODUCAO
Este presente  memorial descritivo de
PREDIO DA OLERICULTURA procedimentos estabelece as condigGes técnicas
CAMPUS JK — DIAMANTINA/MG minimas a serem obedecidas na execucdo das
obras e servicos acima citados, fixando os
parametros minimos a serem atendidos para
INDICE materiais, servicos e equipamentos, e
I--TERMINOLOGIA constituirdo parte integrante dos contratos de
1I-PRELIMINARES obras e servicos.
111 - INSTALACAO DE OBRA
IV -MOVIMENTO DE TERRA
V - FUNDACAO Todas as obras e servigos deverdao ser
VI - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO executados em consondncia com os projetos
VIl — ALVENARIA basicos fornecidos, com os demais projetos

VIl — COBERTURA
IX — INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
X - IMPERMEABILIZAGAO

complementares e outros projetos e ou detalhes
a serem elaborados com as prescricées contidas

XI — SERRALHERIA no presente memorial e demais memoriais
XIl — REVESTIMENTO especificos de projetos fornecidos e ou a serem
Xlll- PAVIMENTACAO elaborados, com as técnicas da ABNT, outras

XIV — FERRAGENS normas abaixo citadas em cada caso particular
XV - PINTURAS

XVI— VIDRACARIA ou suas suc_e'ssora.s e Leglslag'oes Federal,
XVII- SERVICOS COMPLEMENTARES Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Nos casos em que este memorial especifica a
necessidade de elaboragdo pela CONTRATADA de
projetos de fabricacdo e ou detalhamento, tais
projetos deverdo ser apresentados levando em
conta a programacao dos trabalhos, bem como o
tempo necessario para estudos, aprovagao e
eventuais ajustes.

A execu¢do, bem como o0s novos projetos, os
projetos de complementagbes, alteragdes,
cadastramentos, etc. deverdao ser registrados no
CREA, através de ART especifica para cada caso.

Todas as obras e servicos a serem sub-
empreitados, desde que com autorizacdo prévia da
Superintendéncia de infra-estrutura da
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
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JEQUITINHONHA E MUCURI, deverao ter ART em
separado da execucao total da obra, tendo como
contratante a proponente ou CONTRATADA, e
que deverd ser entregue uma copia juntamente
com os projetos em questao em formato DWG
(AutoCad) para fins de arquivo.

Quando nao houver descricdo do tipo de servico
a ser executado, o material ou equipamento a ser
utilizado, seguird orientacdo da FISCALIZACAO e
dos respectivos projetistas de cada area em
guestao.

OBJETO DA CONTRATAGAO.

Constru¢do de uma obra denominada de PREDIO
DA OLERICULTURA, com drea total de 162 m?,
com a seguinte discriminag¢dao bdsica de obras e
servigos:

I-TERMINOLOGIA

- ADMINISTRACAO

Segundo a Lei 8666/93— “Regulamenta o Art. 37, inciso XXI
da Constituicdo Federal, institui normas para licitagGes e
contratos da Administragdo Publica e da outras
providéncias”, o 6rgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente. Compreende a Autarquia, representada
pela UFVIJM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI, contratante dos servigos e
obras a que se refere este Caderno de Encargos.

- ADMINISTRACAO PUBLICA

A administragdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade juridica de direito privado
sob controle do poder publico e das fundagdes por ele

instituidas ou mantidas.

— ANTEPROIJETO

E a etapa destinada a concepgdo das solugdes e a
representa¢do do conjunto de informagdes técnicas
preliminares, necessarias ao inter-relacionamento dos
elementos técnicos para a elaboragdo do projeto,
estimativas de custos e prazos dos servicos implicados

(Manual de Normas e Procedimentos - Sistema Obras —
UFVIM).

- AUTORIZACAO DE SERVICOS

E 0 documento autorizativo de execug¢do do servigo no
empreendimento emitido por instancia competente, em
atendimento as demandas da comunidade, comumente

denominado “ORDEM DE SERVICO”.
- CADERNO DE ENCARGOS

Parte integrante do Edital de Licitagdo, que tem por objetivo
estabelecer os requisitos, condi¢cGes e diretrizes técnicas para
a execugdo. De acordo com o item 3.1 da NBR-12219/92 -
“Elaboragdio de caderno de encargos para execugdio de
edificagdes”, é o conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condi¢des e procedimentos Estabelecidos pela
CONTRATANTE para a contratagao, execucgao, fiscalizagdo e
controle de servicos e/ou obras.

- CAPACIDADE TECNICA OU ACERVO TECNICO
Aptid3o do interessado revelada por servigos e/ou obras
anteriormente realizadas pelos membros de sua equipe
técnica, instrumental, equipamentos que possuam, e
estrutura técnica administrativa que utilize.

— CERTIFICADO DE CONCLUSAO E RECEBIMENTO
PARCIAL OU TERMO DE

RECEBIMENTO PROVISORIO

Documento pelo qual o CONTRATANTE declara concluida e
aprovada uma etapa definida de servico ou obra executada
pelo CONTRATADO.

— TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Documento pelo qual o CONTRATANTE declara concluido,
aprovado provisoriamente aceito, em carater definitivo, o
servico ou obra executado pelo CONTRATADO.

— CONSULTORA OU CONSULTOR

Empresa contratada com o objetivo de apoiar a UFVJM, no
todo ou em parte, na supervisdo, elaboragdo e fiscalizagdo de
estudos e projetos de engenharia, podendo ainda elaborar
estudos e projetos nas areas juridica, administrativa,
econOmica e financeira.

Compreende a pessoa fisica, ou juridica, com compromissos
com a CONTRATADA, ou CONTRATANTE, para elaboracdo de
projetos complementares, supervisdo ou acompanhamento
técnico de assuntos de arquitetura, engenharia e
planejamento, ou outros servigos de consultoria referentes
as obras fiscalizadas pela CONTRATADA.

— CONTRATANTE
Orgdo ou entidade signataria do instrumento contratual.
Pode-se designar CONTRATANTE a pessoa fisica ou juridica
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de Direito Publico ou Privado que, mediante instrumento
habil de compromisso, promove a execucado de servicos
e/ou obras através de contratado, técnica, juridica e
financeiramente habilitado.

— CONTRATADA OU CONTRATADO

E a pessoa fisica ou juridica, técnica e juridicamente
habilitada, escolhida pelo CONTRATANTE para executar o
empreendimento, de acordo com o projeto e em condigdes
mutuamente estabelecidas.

— CONTROLE DE QUALIDADE

Técnicas operacionais e atividades da CONTRATADA para
verificar o atendimento dos requisitos de qualidade
pertinentes aos servigos e obras, objeto do contrato.

— CRONOGRAMA

Tradugdo literal ou grafica da previsao de desenvolvimento
dos servicos em fungdo do tempo. O cronograma é a
representacdo grafica da programacao parcial ou total, de
um servico ou obra, na qual se indicam as diversas fases e
respectivos prazos, aliados ou ndo aos custos ou pregos.

— EMPREENDIMENTO DE ENGENHARIA

Conjunto de obras, instalagdes e operagdes com a
finalidade de produzir bens, de proporcionar meios e/ou
facilidades ao desenvolvimento e ao bem estar social.

— EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Regime de execugdo de obras e/ou servigos por prego certo
e determinado, reajustavel ou ndo, nele compreendidas
todas as despesas diretas e indiretas, inclusive a
remuneracao do CONTRATADO.

— EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Regime de execugdo de obras e/ou servi¢os no qual sdo
fixados os pregos unitarios, reajustaveis ou ndo, a serem
aplicados as quantidades obtidas de avaliagdes ou
medigoes.

— EMPREITEIRA

E empresa contratada com o objetivo principal de
elaboragdo de projetos ou de execugdo de servigos e obras
de engenharia, no presente Caderno de Encargos, a
denominagdo prevalecente é o titulo “CONTRATADA”.

= ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS,

EQUIPAMENTOS E SERVICOS

Caracterizacdo de materiais, equipamentos e servicos a
serem utilizados nos servicos e obras, visando um
desempenho técnico determinado.

— FISCALIZAGAO

Compreende os setores técnicos competentes da UFVIM,
encarregados da fiscalizagdo desses mesmos servicos e

obras. Pode ser designado pela palavra “fiscal” e define-se
como pessoa fisica legalmente habilitada para verificar o
cumprimento parcial ou total das disposi¢cdes contratuais.
— FIRMA ESPECIALIZADA

Compreende a pessoa juridica, com compromissos diretos
com a CONTRATADA, para executar servigos técnicos
especificos nas obras fiscalizadas pela CONTRATANTE.

— FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO
Ocorréncia de fato ou acontecimento imprevisto que,
independentemente da vontade da CONTRATANTE e do
CONTRATADO, prejudique ou impega o cumprimento das
prestacées de servico em geral, conforme o Cédigo Civil

Brasileiro.

— GARANTIA DA QUALIDADE

AcGes planejadas e sistematicas a serem realizadas pela
CONTRATADA durante a execugdo dos servigos e obras, de
modo a infundir na CONTRATANTE a confianga de que os
produtos, fornecimentos ou servigos atendem aos requisitos
de qualidade estabelecidos no Caderno de Encargos.

- GESTAO DA QUALIDADE

Parte da fungdo gerencial da CONTRATADA que implementa
o Sistema de Qualidade a ser adotado na execug¢do dos
servigos e obras, objeto do contrato.

- LABORATORIO

Compreende a pessoa juridica com compromissos diretos
com a CONTRATADA (ou com a CONTRATANTE), para efetuar
andlises e/ou ensaios técnicos referentes aos servicos e/ou
materiais empregados nas obras fiscalizadas pela
CONTRATANTE.

- OBRA

Toda construgdo, reforma, fabricagdo, recuperagdo ou
ampliagdo, realizada por execugdo direta (a que é feita pelos
6rgdos e entidades da Administragdo, pelos préprios meios)
ou indireta ( a que o érgdo ou entidade contrata com
terceiros, sob os regimes: empreitada por precgo global,
empreitada por prego unitdrio, tarefa, empreitada integral).
- PRECO TOTAL OU PRECO GLOBAL

Preco pela qual a CONTRATADA se obriga a executar
determinado servico ou obra.

- PRECO INICIAL

Preco basico estabelecido no contrato.

— PRECO PARCIAL

Preco de determinada quantidade ou etapa definida de um
servico ou obra.

- PRECO UNITARIO
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Preco estabelecido previamente a execucdo de uma
unidade de servico, conforme critério de selecdo.

- PROIJETO

Defini¢ao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos,
econdmicos e financeiros de um servigo ou obra de
engenharia e arquitetura, com base em dados, elementos,
informacdes, estudos, discriminagdes técnicas, calculos,
desenhos, normas, proje¢oes e disposi¢cdes especiais.

- PROIJETO “AS BUILT”

Verificagdo e formatacgdo das modificagdes e/ou alteracbes
ocorridas no canteiro de obras a serem incorporadas ao
projeto executivo.

Caso sejam necessarias alteracoes nos projetos, o
Empreiteiro devera fornecer os “As Builts”, corrigidos
nas pranchas originais, sem o que, ndo havera o
Recebimento Provisdrio da Obra (tal exigéncia €
extensiva aos projetos arquitetonicos e demais
complementares).

- PROJETO BASICO

Projeto que reline os elementos, discriminagdes técnicas
necessarias e suficientes a contratacdo da execugdo deste.
— PROJETOS COMPLEMENTARES

E o conjunto de elementos técnicos representados por
plantas, desenhos, especificacdes, memarias de calculo,
planilhas e orcamentos referentes a um determinado
sistema de componentes do empreendimento,
devidamente compatibilizados com o projeto basico e

entre si.

1I- PRELIMINARES
1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 DISPOSICOES GERAIS

1.1.1 O presente memorial descritivo técnica é
parte integrante do contrato, valendo como se
neste fosse efetivamente transcritos.

1.1.2 Os servigos contratados serdao executados
conforme com as normas estabelecidas neste
memorial descritivo.

1.1.3 Para o cumprimento dos servigos
constantes neste memorial descritivo, a
Contratada se obriga sob as responsabilidades

legais, a proporcionar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.

1.1.4 Para as obras e servicos contratados, a
Contratada devera prover e conservar os
equipamentos mecanicos e o ferramentais
necessarios, empregar mao-de-obra capacitada,
visando assegurar um servico de qualidade
executado no prazo fixado.

1.1.5 Os materiais empregados na obra serdo de
primeira qualidade e os servicos serdo executados
dentro da completa obediéncia aos principios de
boa técnica.

1.1.6 AUFVIM reserva-se o direito de suprimir,
reduzir ou aumentar os servigos a serem
executados, se achar conveniente, observando a
aplicacdo da legislacdo vigente.

1.1.7 Em nenhum caso serd aceito a argumentacao
da Contratada quanto ao desconhecimento das
clausulas contratuais, das condi¢des desta
Especificacdo, bem como das exigéncias
apresentadas nos projetos e Normas da ABNT.
1.1.8 Antes do preparo da proposta, o concorrente
devera visitar o local das obras e tomar
conhecimento dos servicos e obras do contrato.
1.1.9 Iniciadas as obras, deve a Contratada
conduzi-las dentro do cronograma pré-
estabelecido.

1.1.10 Ocorrido qualquer atraso nas etapas
programadas, poderd a Fiscalizacdo ordenar o
aumento de horario de trabalho, cabendo a
Contratada os 6nus ou eventuais prejuizos dai
decorrentes.

1.2 SEGUROS, LICENCAS, TAXAS, PLACAS:

1.2.1 Correra por conta exclusiva da Contratada a
responsabilidade de quaisquer acidentes no
trabalho de execugdo das obras e servigos
contratados, bem como os problemas decorrentes
de caso fortuito gerado pela destruicao ou
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danificacdo da obra em construcdo até a
definitiva aceitagdo da mesma pela UFVIM,
qualquer que seja a causa. A contratada também
é responsavel pelas indenizagdes que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados ainda que ocorridos na via
publica.

1.2.2 E a Contratada responsavel pela obtencdo
de todas as licengas e franquias indispensaveis
aos servicos, devendo pagar os emolumentos
exigidos por lei e observando todas as leis
regulamentos e posturas referentes a obrae a
seguranca publica, bem assim atender ao
pagamento de seguro pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo de dgua, energia elétrica, que digam
diretamente respeito as obras e servicos
contratados.

1.2.3 Serdo previstas, as custas da CONTRATADA,
todas as placas necessdrias a obra, exigidas por
lei, bem como a placa da obra, conforme padrao
MEC, e também aquelas exigidas por convénios
especificos da obra.

1.2.4 O cumprimento das leis, regulamentos e
posturas citados no item anterior, é extensivo as
cobrancas do CREA, sobretudo no tocante a
colocacao de placas contendo: nomes do
responsavel técnico pela execugao das obras e
nomes dos autores dos projetos.

1.2.5 Em nenhum caso a obra devera ter seu
inicio sem que seja procedido a anotacdo do
contrato e ARTs no CREA e afixadas as placas da
obra.

1.3 EPI/ PCMAT / PCMSO

1.3.1 EPI (Equipamento de Protegdo Individual)
A Contratada é obrigada a prover seus
empregados dos EPI’s adequados ao uso,
observando seu perfeito estado de

funcionamento e conservacao, além de treinar os
empregados no que refere-se ao uso adequado.
1.3.2- A normatizacgao relativa aos EPI’s encontra-
se disposta na NR-18, na NBR-12284 - Areas de
Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e
demais pertinentes, devendo observar a funcdo de
protecdo e conforto dos equipamentos supra.
1.3.3 Devera ser obrigatdria pelo pessoal da obra,
a utilizacao de equipamentos de seguranga, como
botas, capacetes, cintos de seguranca, dculos,
mascaras e demais protecdes de acordo com as
Normas de Seguranca do Trabalho.

1.4 FISCALIZACAO

1.4.1 A UFVJM mantera nas obras engenheiros e
prepostos seus, com autoridade para exercer, em
nome da UFVJM, toda e qualquer agao de
orientagao geral, controle e fiscalizagao das obras
e servicos de construcgao.

1.4.2 As relagdes mutuas entre a UFVJM e cada
contratada serdo mantidas por intermédio da
Fiscalizacao.

1.4.3 E facultado a Fiscalizagdo, o acesso a todas as
partes das obras contratadas, bem como ter
acesso as oficinas, depdsitos, armazéns ou
dependéncias onde se encontrem materiais
destinados a construcao, servicos ou obras em
preparo.

1.4.4 E assegurado, também, a Fiscaliza¢do o
direito de determinar a suspensao das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeito a Contratada e sem que esta tenha direito a
indenizacao.

1.4.5 A UFVIM, por meio da Fiscalizacdo, ndo
aceitara servigcos em cuja execug¢do ndao tenham
sido observados preceitos estabelecidos nesta
Especificacdo, nos projetos da obra ou normas
técnicas, determinando a demoli¢gdo, com custas e
risco da Contratada, em todo ou em parte, os
referidos servicos mal executados.
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1.5 DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

1.5.1 Em caso de divergéncia entre esta
Especificacdo técnica e as Especifica¢cdes dos
projetos Complementares, prevalecerao as
segundas.

1.5.2 Em caso de divergéncia entre estas
Especificacdes e os Desenhos dos Projetos
prevalecerdo os segundos.

1.5.3 Em caso de divergéncia entre as cotas dos
Desenhos e suas dimensoes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

1.5.4 Em caso de divergéncia entre a planilha
orcamentaria e este Memorial, prevalecerd o
primeiro.

1.5.5 Em caso de divergéncia entre os desenhos
de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.

1.5.6 Em caso de divida quanto a interpretacao
dos desenhos, deste Caderno ou das
Especificagbes Complementares ou omissdes,
serd consultada a Fiscalizacao.

1.5.7 Quando da execucdo da obra, existindo
divergéncia entre as informagdes constantes
entre os projetos
arquiteténicos/complementares e a planilha de
orcamento prevalecerdo, em principio, as
primeiras.

111 - INSTALACAO DE OBRA

1 INSTALACAO E EQUIPAMENTO:

1.1 A obra serd dotada de instalagdes provisérias
necessarias ao bom funcionamento, com sejam:
barracao, escritorio local, sanitdrios, agua,
energia elétrica, etc.

1.2 E responsabilidade da Contratada o
fornecimento de todas as ferramentas,
magquinaria se aparelhos adequados a correta
realizacdo dos servicos contratados.

1.3 Se for necessario o fechamento, este serd
executado antes do inicio da obra, utilizando
estrutura de tapume de madeira.

1.4- O suprimento de energia sera possivel a partir
de rede elétrica a 100 metros da obra.

2. LIMPEZA DO TERRENO:

2.1 As demoli¢cOes necessarias, bem como
completa limpeza do terreno serao feitas dentro
da perfeita técnica, tomando-se os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.
2.2 Allimpeza do terreno compreendera os
servicos de capina e outros servicos, de forma a
deixar a area livre de raizes e tocos de arvores.

2.3 Sera procedida permanente retirada de todo o
entulho e detritos que venham a acumular no
terreno, no decorrer da obra.

3LOCACAO

3.1 Alocacgdo é de a responsabilidade da
Contratada. Por sua vez, o RN e os alinhamentos
da obras serdo fornecidos pela Fiscalizacdo da
UFVIM.

3.2 Uma vez realizada as marcag¢des no gabarito, a
Contratada comunicard a Fiscalizacdo, que deverd
fazer as verificacOes e afericdes necessarias. Apds
o atendimento das exigéncias formuladas pela
fiscalizagdo, a UFVIM dara por aprovado a locagao.
3.3 Mesmo com aprovacado do gabarito, qualquer
erro na locacdo da obra que venha gerar falhas na
execucao do projeto, implicara para a Contratada
na obrigacdo de proceder por sua conta e nos
prazos estipulados as corregdes, demoli¢des e
reposicoes necessarias.

3.4 Alocacgdo serd realizada por instrumentos
topograficos ou outros equipamentos adequados a
perfeita locagdo; usando-se gabarito de tabua
corrida de, no minimo, 15 cm de largura, em
perfeito alinhamento, esquadro e nivelamento, em
todo perimetro da construcdo.
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3.5. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo
resolvidas antes do inicio da obra.

3.6. O canteiro de obras poderd localizar-se-3
junto a obra ou em local a ser determinado pela
fiscalizacao, sendo confeccionado pela
contratada.

4 CARACTERIZACAO DO SUBSOLO

4.1 De vez que a Contratada devera assumir
inteira responsabilidade pela execucdo do
projeto, resisténcia e estabilidade dos trabalhos
que executar, a ela compete obter, a sua custa,
as informacdes solicitadas pela UFVIM do
subsolo, tais como: sondagens de
reconhecimento, ensaios de caracterizacdo do
terreno, pogos de aguas subterraneas e outros
necessarios a boa execuc¢ado dos servicos.

5.BARRACOES DE OBRA

Poderao ser em estrutura de madeira, devendo
ser em Madeirit, ou placa de compensado
equivalente, pintado interna e externamente
com tinta PVA cor branco-gelo em duas demaos
ou em containers metalicos convenientemente
adaptados.

1.5. As atividades do canteiro de obras deverao
ser processadas com todo o cuidado para ndo
atingir as Areas de Prote¢do Ambiental situadas
no seu entorno. Notadamente, deve-se procurar
reduzir a geracao de poeira e de ruidos, evitando-
se também qualquer deposicdo de terra solta,
lama ou entulhos sobre o terreno.

1.6. Todas as instalagdes e materiais, que
compdem o canteiro de obras, serdo mantidos
em permanente estado de limpeza, higiene,
conservagao, organizagao e bem sinalizadas, de
acordo com as normas de Seguranca do Trabalho.
Logo apds o término da obra, a Contratada
devera desmobilizar o canteiro de obra, entregar
a UFVJM, todos os materiais excedentes e perdas

adquiridos por esta e o local do canteiro devera
ser entregue limpo e reurbanizado.

6. MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS

A Contratada devera manter em locais adequado e
visivel de seu canteiro de obra materiais de
primeiros socorros, materiais estes que deverao
seguir as recomendacdes do ministério do
trabalho.

7- SEGURANCA DA OBRA

Serd de total responsabilidade da Contratada a
seguranca do canteiro, assim como, da guarda dos
equipamentos, ferramentas e materiais
depositados no canteiro.

IV - MOVIMENTO DE TERRAS

1 PREPARO DO TERRENO

1.1 Cabe a Contratada executar o movimento de
terra necessdrio e indispensdvel para adequagao
do terreno nas cotas fixadas pelo projeto
arquitetoénico.

1.2 Se as areas externas ndo estiverem
perfeitamente caracterizadas em plantas, elas
serdo regularizadas de modo a permitir o facil
acesso e perfeito escoamento das dguas
superficiais.

2 ESCAVACAO

2.1 ESCAVACAO MECANIZADA

2.1.1 As operacdes de corte do terreno
compreendem:

a) Escavacdo do terreno natural até a cota da
terraplanagem indicado no projeto.

b) Escavacdo do terreno natural abaixo da cota de
implantacdo da obra para observacdes da
Fiscalizacdo durante a execugao dos servigos.

c¢) Escavacdo manual de valas h <= 1,50 m.
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f) Retirada das camadas de ma qualidade
objetivando o preparo das fundagées.

2.1.2 Os taludes dos cortes deverdo apresentar, a
inclinacdo indicada no projeto de locagdo
devendo ser compactado e regularizado.

2.1.3 O material resultante de escavacao, cortes,
remocdes e demoli¢des (inservivel para a obra)
serdo transportados e dispostos em local fora da
area do campus da UFVIM.

2.2 ESCAVACAO MANUAL

2.2.1 As cavas de fundagdes, bem como outros
elementos instalados abaixo do nivel do terreno,
serdo executadas conforme com as indicacdes
presentes no projeto estrutural

2.2.2 As escavacgdes serao executadas
observando todas as providéncias e cautelas
necessarias para seguranca dos operarios, além
da garantia das propriedades vizinhas e
integridade dos logradouros e redes publicas.
2.2.3 A execucao dos trabalhos de escavacao
devera obedecer naquilo que for aplicavel, as
normas da ABNT atinentes ao assunto.

2.2.4 O fundo das valas serd regularizado e
apiloado, para um perfeito assentamento das
tubulacdes, fundagdes, infraestruturas, dentre
outros.

2.2.5 O contratado deverd providenciar para que
os pontos escavados fiquem livres de dgua de
qualquer origem (chuva, vazamento de lencol
freatico, etc.), devendo providenciar sua
drenagem por meio de esgotamento.

3 ATERRO

3.1 ATERRO MECANICO COM CONTROLE
3.1.1 As operacdes de aterro compreendem:
a) Descarga;

b) espalhamento;

¢) umedecimento e

d) compactacdo do corpo do aterro, até as cotas
indicadas em projeto, a partir dos RN fornecidos
pela

UFVIM.

3.1.2.0s solos para os aterros serdo isentos de
materiais organicos.

3.1.3 *A operagdo de aterro serd antecedida pela
execucao dos servicos de limpeza e raspagem da
camada vegetal.

3.1.4 O lancamento do material para a formacao
dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,
nao superior a 30 cm de material solto, devendo
ser convenientemente compactadas.

3.1.5 Para a formacdo de aterros poderao ser
empregados caminhdes pipa, tratores de lamina,
escavo-transportadores, caminhdes basculantes,
moto niveladora, rolos lisos de pneus ou pé-de-
carneiro, quer sejam estatico ou vibratorios

3.1.5 A fim de proteger os taludes contra os efeitos
da erosdo, diminuindo o efeito erosivo das aguas
serdo procedidos servicos drenagem e obras de
protecao.

3.2 ATERRO MANUAL

3.3.1 Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de
fundacgdes e outros serdo executados com material
escolhido de preferéncia argiloso, em camadas
sucessivas de altura maxima de 30 cm, que devem
ser umedecidos e apiloadas para evitadas futuras
fendas, trincas e desniveis, por recalque, das
camadas aterradas.

V- FUNDAGAO

1.1 CONDICOES GERAIS

1.1.1 Os servigos de fundagdes deverao satisfazer
as normas da ABNT concernentes ao assunto,
notadamente a NBR-6122 e a NBR-6118,

1.1.2 Os servigos de escoramento julgados
necessarios, correrdao por conta da Contratada.
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1.1.3 Cabe a Contratada verificar a ocorréncia de
aguas agressivas no subsolo. Caso seja
constatado, deve ser de imediato comunicado a
UFVIM.

1.1.4 Caso haja necessidade de sondagem, para
determinacdo do tipo de fundacdo o seu custo
correrd por conta da contratada, e deve ser
determinado na proposta de precos.

1.1.5 A concretagem de fundagdes somente
poderd ser efetuada apds a conferéncia de forma
e ferragem pela FISCALIZACAO.

1.1.6 O servigo de concretagem deve ser
realizado de forma a evitar a segregacao dos
materiais, ou mistura com terra, devendo ser
observado o adensamento do concreto.

1.1.7 Para locais ndo sujeitos a agressividade, o
tipo de cimento, caso nao haja especificacdo
particular em contrério, devera ser o Portland
comum CP 32, e devera atender as especificacbes
da normas da ABNT citadas a seguir e ou
sucessoras.

1.2 INiclO

1.2.1 S6 pode ser dado inicio ao servigo de
fundacdo apds a aprovacao da locacao pela
UFVJM, bem como apds a apresentacao da
anota¢dao ao CREA.

1.2.2. Antes de langamento do concreto nas
pecas de fundacao, deve ser lancado, no fundo
davala, um lastro de concreto magro com
espessura superior a 7 cm, para regularizagao.
Sobre este devem ser colocados pastilhas
separadoras para dar o recobrimento minimo da
ferragem conforme normas da ABNT.

1.3 ALTERACAO E ACRESCIMO

1.3.1 Podera haver modificagGes no tipo de
fundacdes, em razao de variados motivos. Nessas
hipdteses, cabera a Contratada todas as

providéncias e despesas concernentes as
modificacdes do respectivo projeto.

1.3.2 Ocorrendo o determinado no item anterior
as diferencas para mais ou para menos serao
calculadas com base nos precos constantes da
tabela de precos unitarios integrantes do contrato.
1.3.3 Qualquer modificacdao que no decorrer dos
trabalhos se faca necessaria nas fundacgdes, s6
poderd ser executada depois de aprovada pela
UFVIM.

2. FUNDAGAO

2.1 Trata-se de elemento na qual a carga é
transmitida ao terreno sob a base ou lateral da
fundacdo. A profundidade de assentamento, em
relagdo ao terreno, depende da capacidade de
suporte do solo.

2.2. Compreende: vigas de fundac¢do (com
dimensdes de acordo com o projeto estrutural
executivo), estaca broca de concreto armado com
dimensao de 30cm.

4.0- DISPOSICOES DIVERSAS

4.1 Caso haja necessidade de nova sondagem de
solo, para detalhamento de fundagdo o seu custo
correrd por conta da CONTRATADA, e deve ser
determinado na proposta de precos. As fundagdes
serdo dimensionadas e projetadas pelo engenheiro
calculista da proponente, ou por firma
especializada em fundagbes. Os projetos e
sondagens obedecerdo aos critérios citados nas
normas da ABNT.

4.2 Devem ser considerados os seguintes fatores
na determinacdo da pressdo admissivel:

a) profundidade da fundacao;

b) dimensdo e forma dos elementos da fundacao;
c) caracteristicas das camadas de terreno abaixo
do nivel da fundacao;

d) lencol d’agua;
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e) modificacdo das caracteristicas do terreno por
efeito de alivio de pressées, alteragdo do teor de
umidade ou ambos;

f) caracteristicas da obra, em especial a rigidez da
estrutura.

5.0 CONCRETAGEM

5.1 Deve ser feita usando-se concreto que
satisfaca as seguintes exigéncias:

a) teor de cimento ndo inferior a 300 Kg/m3;

b) abatimento ou “Slump-Test” =50 ;

c¢) didametro maximo do agregado ndo superior a
10% do diametro do tubo de concretagem;

VI — ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1 EXECUCAO

1.1 CONSIDERACOES GERAIS

1.1.1 A execucgao do servico de concretagem
devera obedecer ao projeto estrutural,
especificacoes e detalhes respectivos, além das
normas técnicas da ABNT que regem o assunto,
entre elas a NBR-6118, NBR-12655, a NBR-6120,
a NBR-7480 dentre outras.

1.1.2 A execucdo de todas as partes da estrutura
implica na integral responsabilidade da
Contratada por sua resisténcia e estabilidade.
1.1.3 O prazo maximo para armazenamento em
locais secos e ventilados é de 30 (trinta) dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente poderd
ser usado com a aprovacao da Fiscalizacdo, que
indicara as pecas (se houver) que receberao
concreto com cimento fora da validade

1.2 CONCRETAGEM

1.2.1 O concreto serd dosado conforme com o
estabelecido na NBR 6118. A dosagem, baseada
na correlacdo entre as caracteristicas de
resisténcia e durabilidade do concreto e a relagao
agua-cimento levando-se em conta a

trabalhabilidade desejada, deve satisfazer as
seguintes condicdes:

**A quantidade minima de cimento por metro
cubico de concreto serd de 300 kg;

**A propor¢do de agregado miudo no volume total
do agregado serd fixado de maneira a obter-se um
concreto de trabalhabilidade adequada a seu
emprego, devendo estar entre 30% e 50%.

**A quantidade de dgua serd minima compativel
com a trabalhabilidade necessdria.

**A resisténcia caracteristica para o cdlculo serd
fck >= 21 MPa.

1.2.3 RELACAO AGUA-CIMENTO

1.2.3.1 Arelagdo dgua-cimento atenderd as
condigdes:

**resisténcia dosagem fc28, ou na idade prevista
no plano de obra para que a resisténcia seja
atingida conforme com a NBR-6118 (resisténcia de
dosagem);

** peculiaridades da obra relativa a sua
durabilidade (impermeabilidade e resisténcia ao
desgaste, a acdo de liquidos e gases agressivos, a
temperaturas elevadas e variacdes bruscas de
temperatura e umidade).

1.2.4 MATERIAIS CONSTITUINTES

1.2.4.1 Os materiais constituintes do concreto
deverdo obedecer as seguintes prescricdes:
1.2.5.1.1 AGLOMERANTES

a) Cimentos

*Uso s6 de cimentos que obedecam as normas
regulamentadoras da ABNT, a exemplo da NBR-
5732, NBR-5733, NBR-7226, entre outros
1.2.5.1.2 ARMAZENAMENTO DO CIMENTO

**0 cimento serd armazenado em local protegido
da chuva, da umidade e de outros agentes nocivos
a sua qualidade.

** A pilha ndo sera constituida de mais de 10
sacos. Lotes recebidos em periodos diversos nao
poderdo ser misturados, mas serdo colocados
separadamente de maneira a facilitar sua inspecao
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e seu emprego na ordem cronoldgica de
recebimento.

1.2.5.1.3 AGREGADOS

**Qs agregados miudo e graudo deverao
obedecer as especificacGes da ABNT. Em casos
especiais serdo feitas exigéncias adicionais, entre
elas as seguintes:

**0 agregado devem ser isento de teores de
constituintes que conduzem a uma possivel
reacdo em meio Umido entre a silica e os alcalis
do cimento;

**Agregados diferentes serdo depositados em
plataformas separadas, de modo que nao haja
possibilidade de se misturarem com outros
agregados ou com materiais estranhos que
venham prejudicar sua qualidade, também no
manuseio serdo tomadas precaugdes para evitar
essa mistura.

**A dimensdao mdaxima caracteristica do
agregado, considerado em sua totalidade, sera
menor que % da menor distancia entre faces das
formas e 1/3 da espessura das lajes e devera
satisfazer ao prescrito na NBR-6118.

1.2.5.1.4 AGUA

A dgua do amassamento do concreto deve ser
isenta de teores prejudiciais de substancias
estranhas.

1.2.5.1.5 ADITIVOS

Os aditivos s6 serdo utilizados casos obedecerem
as determinacdes das normas nacionais ou, na
falta destas, se as suas propriedades tiverem sido
verificadas experimentalmente em laboratério
nacional idéneo.

1.3 AMASSAMENTO DO CONCRETO

1.3.2 AMASSAMENTO MECANICO

1.3.2.1 O amassamento mecanico em canteiro
devera durar o tempo necessario o sentido de
permitir homogeneizacdao na mistura de todos os
elementos

1.4 FORMAS E ESCORAMENTO

1.4.1 As formas adaptar-se-do as dimensdes das
pecas da estrutura projetada.

1.4.2 As formas e os escoramentos serao
dimensionados e construidos obedecendo as
prescricdes das normas brasileiras relativas a
estruturas de madeira e a estruturas metalicas.
1.4.3 Nas pegas de grande vdo dever-se-a dar as
formas a contra-flecha necessdria para compensar
a deformacao provocada pelo peso do material
nelas introduzido.

1.4.4 O escoramento serd projetado de modo a
ndo sofrer sob a acdo de seu peso, do peso da
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar
durante a execuc¢do da obra.

1.4.5. Ndo se admitem pontaletes de madeira com
didmetro ou menor lado da sec¢do retangular
inferior a 5 cm, para madeiras duras e 7 cm para
madeiras moles.

1.4.6 Os pontaletes com mais de 3,0 m de
comprimento serdo contraventados, desde que
ndo seja demonstrada desnecessidade desta
medida para evitar flambagem.

1.4.7 Serdo tomadas todas as precaucdes
necessarias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que
suporta o escoamento, pelas cargas por este
transmitidas.

1.4.8 As formas devem ser suficientemente
estanques de modo a impedirem a perda do
liquido do concreto.

1.4.9, As superficies das formas que por ventura
entrem em contato com o concreto serao
molhadas ou tratadas com um composto
apropriado, de forma a impedir a absorcdo da agua
contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao
concreto.

1.4.10 Serdo deixadas aberturas provisoérias janelas
proximas ao fundo, e a intervalos suficientes nas
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faces das formas de pilares, e paredes e em
outros locais, se necessario, para permitir a
limpeza e a inspecdo antes da concretagem,
assim como para reduzir a

altura de queda livre de langamento de concreto.

1.5 ARMADURAS

1.5.1 As armaduras serdo efetuadas com barras e
fios de ago satisfazendo as normas da ABNT.
1.5.2 A execucdo das armaduras deverd obedecer
ao projeto estrutural no que se refere a posicao,
bitola, dobramento e recobrimento.

1.5.3 Mudanca no tipo ou bitola nas barras de
aco, sendo modificacdo de projeto, depende de
aprovacao do autor do projeto estrutural e da
fiscalizacao.

1.5.4 As emendas de barras da armadura serado
feitas conforme com o determinado no projeto,
na NBR-6118, além de depender da aprovacao do
autor do projeto e da fiscalizagao.

1.5.5 Na colocacdo das armaduras nas formas,
deverado aquelas estar limpas, isentas de
qualquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos servicgos.

1.6 TRANSPORTE DO CONCRETO

1.6.1 O conceito sera transportado do local do
amassamento para o de langamento num tempo
compativel com o prescrito ao que NBR-6118
prescreve para o lancamento, e o meio utilizado
serd tal que ndo acarrete desagregacao de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles
por vazamento ou evaporagao.

1.6.2 No caso de transporte por bombas, o
didametro interno do tubo sera no minimo trés
vezes o didmetro maximo do agregado.

1.6.3 O sistema de transporte devera, sempre
que possivel permitir o langcamento direto nas
formas, evitando-se depdsito intermediario, se
este for necessario no manuseio do concreto

deverdo ser tomadas precaucdes para evitar
desagregacao.

1.7 LANCAMENTO DO CONCRETO

1.7.1 O concreto serd langado logo apds o
amassamento, ndao sendo permitido entre o fim
deste e o do lancamento intervalo superiora 1
hora. Se for utilizada agitacdo mecanica, esse prazo
serd contado a partir do fim da agitagdo. Com o
uso de retardadores de pega o prazo podera ser
aumentado conforme com as caracteristicas do
aditivo.

1.7.2 Em nenhuma hipdtese se fard o lancamento
apos o inicio da pega. E ndo serd admitido o uso de
concreto remisturado.

1.7.3 Para os langamentos que tenham de ser feito
a seco, em recinto sujeitos a penetracao de dgua
serdo tomadas as precaugdes necessarias.

1.7.4 O concreto serd langado o mais préximo
possivel de sua posicao final, evitando-se
incrustacdo de argamassa nas paredes das formas
e nas armaduras.

1.7.5 Serdaotomadas precaucgdes, para manter a
homogeneidade do concreto. A altura de queda
livre ndo podera ultrapassar 2 metros. Para pecas
estreitas e altas o concreto serd lancado por
janelas abertas na parte lateral, ou por meio de
funis ou trombas.

1.7.6 Cuidados especiais serdo tomados quando o
lancamento se der em meio ambiente com
temperatura inferior a 102C ou superior a 40°C.
1.7.7 O concreto ndo serd lancado sob chuva,
exceto tomando-se cuidados especiais adequados
e obtendo-se aprovacdo da fiscalizacdo. Ndo serd
admitido que a dgua da chuva venha aumentar o
fator agua/cimento da mistura, nem danificar o
acabamento superficial.

1.7.8 Antes do langamento do concreto a agua
eventualmente existente nas escavagGes devera
ser removida, as formas deverao estar limpas sem
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concreto velho ou sobras de material
proveniente da montagem das formas e das
armaduras.

1.8 ADENSAMENTO

1.8.1 Durante e imediatamente apds o
langamento o concreto sera vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento
adequado a trabalhabilidade do concreto. O
adensamento deverad ser cuidadoso para que o
concreto preencha todos recantos da forma.

1.8. 3 Durante o adensamento serao tomadas as
precaucdes necessdrias para que nao se formem
ninhos ou haja secrecao dos materiais, dever-se-3
evitar a vibracdo da armadura para que ndo se
formem vazios ou seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

1.8.3 No adensamento manual as camadas de
concreto ndo deverao exceder 20 cm. Quando se
utilizarem vibradores de imersdo a espessura da
camada devera se aproximadamente % do
comprimento da agulha, se ndo puder atender a
esta exigéncia ndo sera empregado vibrador de
imersao.

1.8.4 O adensamento do concreto devera ser
executado através de vibradores de alta
frequiéncia, com diametro adequado as
dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

1.9 JUNTAS DE CONCRETAGEM

1.9.1 Quando o lancamento do concreto for
interrompido e assim formar-se uma junta de
Concretagem serao tomadas as precaugodes
necessarias para garantir, ao reiniciar-se o
lancamento, a suficiente ligacdo do concreto ja
endurecido com o do novo trecho. Antes de
reiniciar-se o lancamento serd removida a nata e
feita a limpeza da junta.

1.9.2 Serao tomadas precaugdes para garantir
resisténcia aos esforcos que podem agir na
superficie da junta, as quais poderdo consistir em
se deixar barras cravadas ou redentes no concreto
mais velho. As juntas serao localizadas onde sao
menores os esforcos de cisalhamento, em posicao
normal aos de compressao, exceto se
demonstrado que a junta ndo diminuira a
resisténcia da pega.

1.9.3 O concreto serd perfeitamente adensado até
a superficie da junta, usando forma quando
necessario para garantir o adensamento.

1.9.4 Nas vigas ou lajes apoiadas em pilares ou
paredes o lancamento do concreto deverad ser
interrompidas no plano de ligacdo do pilar ou
parede com a face inferior da laje ou viga, no
tempo necessario para evitar que o assentamento
do concreto produza fissuras ou descontinuidades
na vizinhanca daquele plano.

1.9.5 O plano de concretagem sera previamente
aprovado pela fiscalizacdo, com especiais cuidados
na localizagdo nos trechos de interrupcdo didria.

1.10 CURA DO CONCRETO E OUTROS CUIDADOS
1.10.1 Antes de atingir endurecimento satisfatorio
o concreto sera protegido contra agentes
prejudiciais (mudancgas bruscas de temperatura,
secagem, chuva forte, dgua torrencial, agente
guimico, choques e vibracdes de intensidade e
outros formadores de fissuracdo na massa do
concreto ou prejudicar a sua aderéncia a
armadura).

1.10.2 Durante os 7 primeiros dias apds o
lancamento do concreto, a peca devera ter
mantida umedecida a superficie, através de
aspersao, areia molhada, estopa umedecida,
outros.

1.10.3 E expressamente proibido o uso de
processos de cura que descolarem as superficies
expostas do concreto.
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1.10.4 A cura do concreto (feita por um periodo
minimo de sete dias apds o langamento) deve ser
garantido por uma umidade constante, de tal
forma que a resisténcia maxima do concreto,
preestabelecida, seja atingida.

1.11 RETIRADA DAS FORMAS E DO
ESCORAMENTO

1.11.1 Aretirada das formas e do escoramento sé
sera feita quando o concreto se achar endurecido
para resistir as acdes que sobre ele atuarem.
1.11.2 Aretirada das formas e do escoramento
respeitarao os seguintes prazos minimos:

**faces laterais: 3 dias

**faces inferiores: 21 dias

1.12 EQUIPAMENTOS

1.12.1 Os equipamentos e ferramentas de
preparo, transporte e aplicagao do concreto
deverdo estar em perfeita ordem de uso.
1.12.2 Devera a Contratada substituir
equipamentos ou ferramentas recusadas de
modo a ndo prejudicar o andamento das obras.

2.0 CONCRETO

a) RESISTENCIA: resisténcia minima do concreto
fck =21 MPa. A Contratada se compromete a
apresentar a UFVJM o resultado dos corpos de
prova, por ela moldados, dentro das normas, e
rompidos por laboratério idoneo.

b) VIBRACAO: Em vibrador de imers3o. A peca
sera toda ela vibrada. Ndo sera aceito pecas com
falta de vibragdo ou outros defeitos que possam
advir em fungdo do mesmo.

Ndo sera permitido o uso de qualquer outro tipo
de vibracdao ou adensamento que nao os
explicados acima, salvo autorizacao da
fiscalizacao.

3.0 ARMACAO:

Serd centrada na pec¢a em todos os sentidos, ndo
podendo ser exposta em qualquer uma das faces.
Nao sera permitido o recobrimento da ferragem
com nata de cimento ou qualquer outro artificio,
nem serdo aceitas pecas com pontas de armacao
salientes.

4.0-JUNTAS DE DILATACAO

Estas deverdo ser preenchidas com isopor de
espessura de 20mm em todo o perimetro, faces
laterais de pilares e vigas que estiverem colados as
paredes e estruturas do prédio existente,
devidamente tratadas e estanques, de acordo com
as boas técnicas de construcao.

Devera ser utilizado em todas as juntas, arremate
em perfil de aluminio de largura adequada. Todas
as juntas existentes também receberdo o mesmo
procedimento acima descrito

VIl — ALVENARIA

1 CONSIDERACOES GERAIS

1.1 A execucdo das alvenarias deve obedecer ao
projeto executivo nas suas posicdes de espessuras,
especificacoes e detalhes respectivos, bem como
as normas técnicas da A.B.N.T,que regem o

assunto:

NBR-6460 - Bloco cerdmico para Alvenaria, verificagdo da
resisténcia a compressdo.

NBR-7171- Bloco cerdmico para alvenaria.

NBR-8042 - Bloco cerdmico para alvenaria - formas e
dimensoes.

NBR-8490 - Argamassas endurecidas para alvenaria
estrutural, retragdo por secagem.

NBR-8545 - Execugdo de alvenaria sem fungdo estrutural de

tijolos e blocos cerdmicos.

1.2 Os painéis serdo com alvenaria de tijolos
ceramicos furados;

1.3 As argamassas para emprego nas alvenarias
deverdo ter seus elementos convenientemente
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dosados e atender as normas da ABNT quanto a
sua qualidade e resisténcia do conjunto.

1.4 As alvenarias destinadas a receber
chumbadores de serralheria serdao executadas
com tijolos macicos.

1.5 Sobre os vaos das portas e janelas serao
construidas vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas, com
espessura igual a da alvenaria, com apoio minimo
para cada lado de 30 cm.

1.6 A resisténcia a compressao, minima, dos
tijolos ou blocos ceramicos deve ser verificada
conforme a NBR-6460

1.7 Os tijolos poderdo ser abundantemente
molhados antes do seu emprego.

1.8 Os tijolos ceramicos furados devem ser
assentados e forma que a parede fique
perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada.
1.9 As juntas de argamassa devem ser no maximo
de 15 mm e ndo devem conter vazios

1.10 Sera chapiscado a face da estrutura (lajes,
vigas e pilares) que fica em contato com a
alvenaria.

1.11 N3o deverao deixar panos soltos de
alvenaria por longos periodos e nem executd-los
muito alto de uma Unica vez (acima de 150 cm).
1.12 As alvenarias apoiadas em alicerces devem
ser executadas no minimo 24 horas apds a
impermeabilizacdo destes.

1.13 No caso de alvenaria de blocos de vedacdo
0s mesmos nao devem ser usados com furos na
vertical e no sentido transversal ao plano da
parede.

1.14 A execugdo da alvenaria deve ser iniciada
pelos cantos principais ou pelas ligagdes com
quaisquer outros componentes e elementos da
edificacdo.

1.15 Deve-se utilizar o prumo de pedreiro para o
alinhamento vertical da alvenaria (prumada).

1.16 Apds o levantamento dos cantos deve-se
utilizar como guia uma linha esticada entre os
mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a
horizontabilidade das fiadas, deste modo, fiqguem
garantidas.

1.17 Para obras com estrutura de concreto armado
a alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas
ou lajes. Este espaco deve ser preenchido apdés 15
dias, de modo a garantir o perfeito travamento
entre a alvenaria e a estrutura.

1.18 Serdo colocadas vergas em concreto armado
nos parametros de alvenaria com segdo e
armaduras devidamente dimensionadas, sobre os
vaos de portas, janelas e outras esquadrias, que
nao estejam imediatamente sob vigamento,
excedendo-se 30 cm de cada lado ou em todo o
vao entre estruturas, ou engastadas em estrutura.
Todos os vaos com nivel de peitoril acima do piso
receberdo uma segunda verga, imediatamente sob
a abertura, excedendo no minimo 30 cm de cada
lado ou em todo o vdo existente entre estruturas e
devidamente dimensionadas.

1.19 - O encunhamento das alvenarias sob a
estrutura de concreto serd feito por tijolos
ceramicos macicos, dispostos a 45 graus. A
operagao de encunhamento s6 devera ser
executada apods decorridos 7 dias da conclusdo do
pano de alvenaria, de modo a garantir o perfeito
travamento entre esta e a estrutura

2.0 INSTALACOES

2.1 Caso seja necessario abertura de sulcos na
alvenaria para embutimento das instalagdes, estes
s6 devem ser iniciados apds a execucgao dos
travamentos.

2.2 Os sulcos necessarios podem ser feitos com
discos de corte ou com ponteiros e talhadeiras.
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3.0 FISCALIZACAO

Deverdo ser observados: PRUMO DA PAREDE
(ndo devendo apresentar distor¢do maior que 5
mm), NIVEL (feita com mangueira plastica
transparente), ESQUADRO, ALINHAMENTO.

VIIl — COBERTURA

1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1. A execugdo da cobertura, estrutura e
telhamento obedecera rigorosamente aos
projetos, devidamente dimensionados segundo
as normas da ABNT aplicdveis ao caso,
especificacdes e detalhes respectivos.

2. ESTRUTURA DO TELHADO

2.1 As estruturas do telhado serdo de madeira
2.1.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

2.1.1.1 As estruturas de madeiras serao
dimensionadas conforme com NBR-7190 e serdo
executadas em madeira de Lei serrada, de
primeira qualidade.

2.1.1.2 Serd bem seca, isenta de defeitos, tais
como nods, brancos, brocas, trincas, fibras
torcidas, inclinadas ou viradas e empenamentos,
gue possam comprometer a durabilidade e
resisténcia.

2.1.1.3 As pecas da estrutura de madeira
receberdo tratamento contra elementos nocivos,
a exemplo de cupins.

2.1.1.4 A madeira para cobertura deverad ser
PARAJU, TANIBUCA OU SIMILAR DE MESMA
RESISTENCIA E DURABILIDADE

2.2 TELHAS CERAMICAS

2.2.1 Em barro fino (argila) compacto, bem
cozido, sem fragmentos calcareos, leves, sonoras,
bem desempenadas com superposicao e encaixes
perfeitos, cor uniforme e isentas de cal magnésia.
2.2..2 Aresisténcia admitida ndo inferior a 80Kg,
agindo a igual distancia dos apoios.

2.2..3 A porosidade especifica maxima admissivel
sera de 15%.

2.3 CALHAS, RINCOES E RUFOS

2.3.1 as calhas, rincoes, rufos e locais de liga¢des
serdo em chapa de ac¢o galvanizado (se ndao houver
definicGes contrarias) com espessura minima
correspondente a de n.2 24 e protegidos com
pintura antiferruginosa.

2.3.2 As telhas deverdo ter recobrimento minimo
de 10cm sobre a calha, a fim de evitar infiltracdes
por dgua de retorno.

2.3.3 As emendas nos elementos de chapa
metalica, serdo executadas por rebitagem e
soldagem, devendo as superficie de soldagem,
serem previamente limpas e estarem isentas de
graxa, nao sendo aceitas solucdo de silicone

2.3.4 Os Rufos serdo fixados na borda da
alvenaria por meio de pregos adequados em tacos
de madeira previamente chumbados, ou parafusos
em buchas de nylon. Os rufos deverdo ter rebordo
na parte a ser fixada, para arremate com a
argamassa de revestimento.

2.3.5 Fazer o teste de lamina d’agua de 72 h.

IX — INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

1 ESPECIFICAC@ES DE MATERIAIS

1.1 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO

Destinadas a receber despejos em nivel inferior ao
da via publica, terdo as seguintes caracteristicas:
Fundo com declividade no sentido do tubo de
sucgao, visando a impedir a deposicao de materiais
solidos;

**Superficies perfeitamente impermeabilizadas;
**Tampa hermética aos gases, quando a caixa
coletora receber afluentes de vasos sanitarios e
mictoérios;

**Elementos adequados para limpeza e inspecao;
**Profundidade minima de 90cm, a contar do nivel
da canalizacdo mais baixa. Quando receber
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efluentes de vasos sanitarios; nos demais casos, a
profundidade minima serd de 60cm;

**Provida de tubo de ventilagdo primaria,
sempre que a caixa coletora receber efluentes,
de vasos sanitarios ou mictérios, com diametro
superior ao da tubulacdo de recalque.

* O tubo ventilador serd totalmente
independente de qualquer outra ventilacdo da
instalacdo de esgoto do prédio;

**Material: poderdo ser de concreto pré-
moldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos
e serao providas de tampas que assegurem
perfeita vedacado hidraulica;

1.2 CAIXAS DETENTORAS

**Material Poderdo ser de concreto, alvenaria de
tijolo macico, ceramica ou ferro fundido,
devendo permitir facil inspegao e limpeza, bem
como possuir tampa facilmente removivel,
assegurando perfeita vedacao.

1.3 CAIXAS DE GORDURA

As caixas gordura terdo as seguintes
caracteristicas:

**Sem septo removivel;

**Fecho hidrico n3do sifonavel;

**Fechamento hermético, com tampa de ferro
removivel e tampa falsa, que permita receber
pavimentacdo igual a do piso circundante;
**Em areas externas, serdo usadas tampa de
ferro fundido articuladas.

1.4. CAIXA DE OLEO

As caixas separadoras de dleo de sec¢do circular
serdo de concreto pré-moldado e conjugadas a
uma caixa receptora lateral.

A ligagao da caixa receptora com a caixa
separadora de 6leo serd feita através de
tubulacdo, via de regra de ferro galvanizado,

provido de registro e metal de 75 (setenta e cinco)
mm.

Pelo sistema dos vasos comunicantes, o 6leo sera
recolhido na caixa receptora de onde,
posteriormente, sera retirado.

1.5 CAIXAS DE INSPECAO

**Serdo circulares, retangulares ou quadradas
sendo construidas em anéis de concreto armado
pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de
alvenaria, de tijolos macico ou blocos de concreto
com paredes no minimo de 15cm de espessura.
Para profundidades superiores a 1,0m as paredes
de alvenaria serdao no minimo de 25cm de
espessura ou tubo de concreto circulares. 1,00m,
as caixas de inspec¢do de forma quadrada terdo
1,10m de lado interno no minimo, e, as de forma
circular, 1,10m de didmetro interno no minimo.
Para profundidade maxima de 1,00m, as caixas de
inspecdo de forma quadrada terdo 0,60m de lado
interno, no minimo, e, as de forma circular, 0,60m
de diametro interno no minimo.

1.6 CAIXAS SIFONADAS

Serdo do tipo aprovado pela concessionaria, de
PVC, cobre ou ferro fundido, com butijao para
limpeza, devendo satisfazer as seguintes
caracteristicas:

**Fecho hidrico com altura minima de 100mm.
**Quando a secdo horizontal for circular, o
diametro interno sera de 15cm, no minimo, e
guando poligonal, devera permitir a inscricdo de
um circulo de 15cm de didmetro no minimo;
**Tampa removivel de ferro fundido metdlica ou
de PVC;

**Qrificio de saida com didametro de 50 ou 75mm.

1.7 RALOS
**QOs ralos poderdo ser de cobre, de ferro fundido,
de lat3do, ou de PVC.
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1.7.1 Sifonados

**Fecho hidrico com altura minima de 40mm.
**Qrificio de saida com didmetro minimo de
40mm.

1.7.2 Secos

1.7.2.1 Quando de sec¢do horizontal circular terdo
diametro minimo de 10cm e quando de seg¢do
poligonal, permitirdo a inscricdo de um circulo de
didmetro minimo de 10cm.

1.8 CALHAS E RUFOS

1.8.1*De chapa de aco galvanizado.

Serdo de espessura uniforme (chapa n.2 26 BWG,
no minimo) de galvaniza¢do perfeita.

1.8.2 De concreto

1.8.2.1 Obedecerdo rigorosamente aos perfis
indicados nos desenhos de detalhes da estrutura,
0s

quais ja deverdo levar em conta as espessuras
necessarias para impermeabilizacao.

1.8.2.2 As calhas, quando ndo integradas na
estrutura das edificacdes, serdo dotadas de
juntas de

dilatacdo a, pelo menos, cada 10m.

1.9 TUBOS E CONEXOES

**Deverdo obedecer as normas da ABNT,
atinentes a cada tipo.

1.9.1 Serdo perfeitamente construidos, isentos
de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e
bolhas.

1.9.2 Serdo sonoros, resistentes e, quando
vidrados apresentardao camada de vitrificagao.

1.10. TUBOS E CONEXOES DE PLASTICO
**Material cloreto de polivinila (PVC), rigido, do
tipo pesado.

**Serdo testados com a pressdao minima de 5,0
Mpa.

**Para instalagdes prediais de agua fria, os tubos
de PVC, terdo espessuras e peso determinados
pelas normas da ABNT.

1.11 VALVULAS E REGISTROS

As valvulas e registros serdo dos seguintes tipos:
1.11.1 Valvulas de béia

**reforcado, com flutuador de chapa de cobre,
latdo repuxado ou poliestireno expandido - “balao
inteiro”, “baldo oval”, “meio balao”, “baldo chato”
-valvula de vedacdo e hastes de metal fundido.
1.11.2 Registro De Gaveta

**inteiramente de bronze com volante de ferro
fundido ou estampado, ou volante macico(
acabamento cromado).

1.11.3 Valvula globo

**De metal fundido ou forjado ou de ferro
fundido.

1.11.4 Valvula de retencdo

**Com Roscas: inteiramente de bronze ou de ferro
fundido, vedagao de metal contra metal, tipo
vertical ou horizontal.

**Com Flanges: de ferro, vedac¢do de borracha ou
bronze.

1.11.5 Valvula de pé com crivo

**De bronze ou de ferro fundido, vedacdo perfeita
de metal contra metal, ligagdo em rosca e crivo de
protecdao também em bronze ou ferro fundido.
1.11.6 Valvula de reducdo de pressao

**Para usos diversos, com regulagem ajustavel.

2 SERVICOS - NORMAS DE EXECUCAO

2.1 INSTALACOES DE AGUA

2.1.1 Condigdes gerais

As instalacOes de dgua serdo executadas conforme
com o projeto, com as especificagcoes
complementares e com as que se seguem:

** As colunas de canaliza¢do serdo embutidas nas
alvenarias, exceto quando descrito ao contrario.
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** Nos casos de tubulacao exposta, ela sera
fixadas por bragadeiras de 2 em 2 metros.

**As derivacdes correrdao embutidas nas paredes,
vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se sua
inclusdo no concreto.

**Qs cortes, rasgos e aberturas necessarias em
elementos da estrutura de concreto armado,
para passagem das tubulacdes, serdo locados e
tomados com tacos ou buchas, antes da
concretagem.

**Para facilidade de desmontagem das
canalizac¢Oes, serdo colocadas unides ou flanges
nas succdes das bombas, recalques, barriletes ou
onde convier.

**Nas canalizagOes de suc¢do ou recalque so sera
permitido o uso de curvas nas deflexdes

a 900 e 450, ndo sendo tolerado o emprego de
joelhos.

2.2 INSTALACOES SANITARIAS DE ESGOTO

2.2.1 CONDICOES GERAIS

2.2.1.1 As instala¢Oes sanitdrias serdo executadas
conforme com o projeto, com as especificacdes
complementares e com as que se seguem:

2.2.2 TUBULACOES

2.2.2.1 As colunas de esgoto correrdao embutidas
nas alvenarias.

**As derivagdes que correrem embutidas nas
paredes ou rebaixos de pisos, ndo poderao
estender - se embutidas no concreto da
estrutura. Quando indispensavel, serdo alojadas
em reentrancias (encaixes) previamente marcado
na estrutura.

**Qs furos, rasgos e aberturas, necessarios em
elementos da estrutura de concreto armado,
para passagem de tubulagdes, serdo locados e
tomados com tacos ou buchas, antes da
concretagem.

**As declividades indicadas no projeto serdo
consideradas como minimas, devendo ser

procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a
rede urbana, antes da instalacao dos coletores.
Serdo observadas as seguintes declividades
minimas:

Diametro Declividade (%)
(mm)

Menor que 100 2,0

100 1,0

150 0,7

200 0,5

Maior que 200 0,4

**fundo das valas para tubulacdes enterradas sera
bem apiloada, antes do assentamento das
mesmas, se necessario, sera trocado o material
existente por

cascalho do campo.

**0 assentamento de tubos de ponta e bolsa sera
feito de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

**0 preenchimento da vala sera feito usando-se
material de boa qualidade, em camadas

sucessivas de 0,20m, cuidadosamente apiloadas e
molhadas, isentas de entulhos, pedras, etc.

* As cavas abertas no solo, para assentamento das
canalizages, sé poderdo ser fechadas apds a
verificacdo, pela Fiscalizagcdo das condicdes das
juntas, tubos, protecao dos mesmos e nivel de
declividade.

* A montagem da junta é executada conforme
segue:

a) Serdo cuidadosamente limpos a ponta do tubo e
interior da bolsa da conexao, removendo

os excessos de piche, porventura existentes.

b) A ponta do tubo sera entdo, introduzida na
bolsa ja dotada de flange, deixando-se livre o
espaco de cerca de 1(um) cm, até o fundo da bolsa
para permitir a livre dilatagdo e mobiliada da junta.
c) O anel de borracha sera, a seguir, encaixado no
alojamento existente no interior da bolsa e, em
seguida, o contraflange sera posicionado para
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aperto com a flange, por meio de parafusos e
porcas.

d) Tal aperto serd gradual e efetuado em um
parafuso e, em seguida no que lhe fica
diametralmente oposto.

2.2.3 TUBULACAO DE PVC

As extremidades das tubulacdes de esgoto serao
vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitdrios, com bujoes de rosca ou plugues,
conveniente apertados, ndo sendo permitido o
emprego de buchas de papel ou madeira para tal
fim.

Durante a execucdo da obra serdo tomadas
especiais precaucdes para evitar-se a entrada de
detritos nos condutores de aguas pluviais.

2.2.4. TESTES

2.2.4.4.1 Todas as canaliza¢®es primarias da
instalacdo de esgoto sanitario serdo testadas com
agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de
3m de coluna d’agua, antes da instalacdo dos
aparelhos e submetidas a uma prova de fumaca,
sob pressdo minima de 25m de coluna d’agua,
depois da colocacdo dos aparelhos.

Em ambas as provas, as canalizacdes deverao
permanecer sob a pressao da prova durante 15
minutos. Os ensaios serdo executados de
acordo com o prescrito nas normas da ABNT.

2.2.5 ELEMENTQOS DE INSPECAO

2.2.5.1 Ainstalacdo sera dotada de todos os
elementos de inspec¢do necessarios e obedecer,
rigorosamente, ao disposto a respeito nas
normas da ABNT.

**Toda instalacdo serad executada tendo em vista
as possiveis e futuras operagOes de inspecdo e
desobstrucgao.

**Qs tubos de queda apresentardo opérculos,
tubos radiais com inspecdo nos seus trechos
inferiores.

**QOs opérculos em tubos de ferro fundido serdo,
também, de ferro fundido e fixados por parafusos
de aco ou de metal ndo ferroso.

**As tampas das caixas de inspecdo na instalacdo
de esgotos e das caixas de areia na instalacdo de
aguas pluviais, localizadas no interior das
edificacOes, receberdo sobretampa de material
idéntico ao das pavimenta¢des adjacentes.

2.2.6 VENTILACAO

2.2.6.1 O sistema de ventilacdo da instalacao de
esgoto, constituido por colunas de ventilacdo,
tubos ventiladores e ramais de ventilagdo sera
executado de forma a ndao permitir que os gases
emanados dos coletores entrem no ambiente
interno dos prédios.

**Qs tubos de queda serdo, sempre, ventilados na
cobertura.

**A ligacdo de um tubo ventilador a uma
canalizagdo horizontal, sera feita acima do eixo da
tubulagdo, elevando-se o tubo ventilador até
15cm, pelo menos, acima do nivel maximo de
agua, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de
desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a
outro tubo ventilador.

2.2.7 Bancadas

As bancadas obedecerdo aos detalhes de projeto,
serdo instaladas, apoiadas em alvenarias, tendo
tampos em ardodsia polida, espessura superior a
2cm, podendo levar instalages de dgua e esgoto,
conforme detalhes especificos do projeto
arquitetoénico.

As bancadas de instalagdes sanitdrias serdo
somente apoiadas sobre perfilados de chapa de
aco tipo Metalon (internamente receberd
concreto), chumbados na alvenaria perimetral,
tendo tampo em arddsia polida. Seu desenho,
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altura e arremates de testada, para cada locacao,
serdo definidos pelos detalhes de projeto.

Todas as bancadas de arddsia, no seu encontro
com a parede vertical, serdo providas de
rodabanca em faixas de 15x2 cm de arddsia
polida, do mesmo padrdo acima, ou em outra
disposicao conforme detalhado

X - IMPERMEABILIZAGAO

1 IMPERMEABILIZACAO

1.1 CONSIDERACOES GERAIS

1.1.1 Os servicos de Impermeabilizacdes serao
executados por firmas especializadas que
oferecam garantia dos trabalhos a realizar, os
guais deverdo obedecer as normas da ABNT, por
termo de Garantia de pelo menos 5 anos.

1.1.2 Para os servicos de impermeabiliza¢Ges
tem-se em mira a realizar uma obra estanque,
com intuito a assegurar (mediante o emprego de
materiais impermedveis e de outras disposicdes),
a perfeita protecdo da obra contra a penetragao
d’agua.

1.1.3 Durante a realizagao das
impermeabilizacGes sera vedada a passagem, no
recinto dos trabalhos, de pessoas ou operarios
estranhos aqueles servicos.

1.1.4 As impermeabilizacdes serdo executadas
por pessoal habilitado cabendo ao EMPREITEIRO
fazer prova perante a UFVJM, deste fato,
mediante atestado de capacidade técnica ou de
aplicador autorizado, fornecido pelos fabricantes
dos produtos especificados.

1.1.5 Limpeza geral e cuidadosa preparacao de
todas as superficies a impermeabilizar.

1.1.6 Verificagdo minuciosa da conclusao e
ajustagem definitiva de todos os servigos e obras
gue possam interferir com a impermeabilizacdo,
tais como, condutores de aguas pluviais,
canalizag¢Oes diversas, drenos, antenas, arremates
de cobertura, etc.

1.1.7 Os produtos e materiais a serem utilizados
nas impermeabilizagdes serdo definidos em
projetos complementares.

1.1.8 Devera ser feita a impermeabilizacao
horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias
de embasamento e fundacdes, com aplicacdo de
uma camada de regularizacdo de argamassa 1:3 de
cimento e areia, com aditivo impermeabilizante
Sika 1 ou Vedacit, devidamente sarrafeada e
desempenada e sobre a camada de regularizacao
aplicar impermeabilizante do tipo Viaplus
1000/5000 ou equivalente, para se evitar a
percolacdo da agua pela futura alvenaria e futuros
pontos de infiltracdo e mofos.

1.2.QUALIDADE DA EXECUCAO DA
IMPERMEABILIZACAO

Deve-se sempre recorrer a equipes especializadas
na aplicagcao dos materiais impermeabilizantes. A
mesma devera ter conhecimento do projeto de
impermeabilizacao; é recomendado pelo
fabricante do material; que possua equipe técnica
e suporte financeiro compativel com o porte da
obra; que ofereca garantia de 05 anos dos servicos
executados, etc.

1.3 QUALIDADE DA CONSTRUCAO DA EDIFICACAO
A impermeabilizacdo deve sempre ser executada
sobre um substrato adequado, de forma a nao
sofrer interferéncias que comprometam seu
desempenho, tais como: regularizacdo mal
executada, fissuracdo do substrato, utilizacdo de
materiais inadequados na area impermeabilizada,
(como tijolos furados, enchimentos com entulho,
passagem inadequada de tubulagdes elétricas e
hidraulicas), falhas de concretagem, cobrimento de
armadura insuficiente, sujeira, residuos de
desmoldantes, ralos e tubulagdes mal chumbados,
detalhes construtivos que dificultam a
impermeabilizagao, etc.

1.4 FISCALIZAGAO
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O rigoroso controle da execugdo da
impermeabilizagdo é fundamental para seu
desempenho, devendo esta fiscalizacdo ser feita
pela empresa aplicadora, pelo engenheiro
responsavel pela obra e pela fiscalizagdo.
Deve-se sempre obedecer o detalhamento do
projeto de impermeabilizacao e estudar os
possiveis problemas durante o transcorrer da
obra, verificando se a preparagao da estrutura
para receber a impermeabilizacdo estd sendo
bem executada, se o material aplicado esta
dentro das especificacGes no que tange a
gualidade, caracteristicas técnicas, espessura,
consumo, tempo de secagem, sobreposicao,
arremates, testes de estanqueidades, método de
aplicagao, etc.

1.5 PRESERVACAO DA IMPERMEABILIZACAO
Deve-se impedir que a impermeabilizacao
aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, para-raios, antenas coletivas,
pisos e revestimentos, etc.

Considerar, como precaucao, a possibilidade de
ocorréncia de tais problemas quando da
execucao do projeto. Caso isto ndo seja possivel,
providenciar a compatibilizacdo em época
oportuna, evitando escolher as solucdes
paliativas.

XI — SERRALHERIA

1 GENERALIDADES

1.1 Todos os trabalhos de serralheira, como
sejam Portdes, Janelas, Caixilhos, Gradil, Guarda-
corpos, Guichés Metalicos, etc., serdo executados
conforme com os respectivos detalhes,
indicacdes dos demais desenhos do projeto e as
especificacdes proprias, mediante mao-de-obra
especializada.

1.2 Todo o material a ser empregado serd novo, de
boa qualidade, limpo, desempenado e sem
defeitos de fabricacdo ou falhas de laminacgao.

1.3 Os quadros fixos ou médveis serao
perfeitamente esquadriados ou laminados de
modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da
solda.

1.4 Todos os furos dos rebites ou dos parafusos
serdo escariados e as asperezas limadas; as
emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverdo
apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas,
rebarbas ou diferencas de nivel. Os furos
realizados no canteiro de obras deverao ser
executados com brocas ou maquinas furar, sendo
proibido o emprego de furadores (puncdo).

1.5 As unidades de serralheira, uma vez armadas,
serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a
facil identificagdo e assentamento nos respectivos
locais de construgao.

1.6 As chapas e os perfis deverdo atender as
prescri¢gdes das normas técnicas da ABNT, e so
poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos
aos indicados nos desenhos e as amostras
apresentadas pelo Empreiteiro aprovados pela
Fiscalizacao.

1.7 Os rebaixos ou encaixes para dobradicas,
fechaduras de embutir, chapas testa, etc., terdo a
forma das ferragens, ndao sendo toleradas folgas
gue exijam emendas ou outros artificios.

1.8 As partes méveis das serralharias serdao
dotadas de pingadeiras horizontais e verticais, de
forma a garantir perfeita estanqueidade evitando a
penetracdo de dgua.

1.9 Serd prevista na execucdo de grades, gradis,
portdes e pecas pesadas, a colocacdo de travessas,
tirantes, maos francesas para perfeita rigidez da
estrutura. Em pecas de grandes dimensoes,
expostas ao tempo serdo previstas juntas de
dilatacao.
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1.10 As juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto serdao cuidadosamente
tomadas com calafetadores cuja composicao lhe
assegure plasticidade permanente.

1.11 As esquadrias serao calafetadas com massa
plastica ou outra solugdo que ndo permita a
penetracao de agua nas frestas.

2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO:

2.1 Os chumbadores ou contramarcos serdo
devida e solidamente fixados a alvenaria ou ao
concreto, com argamassa de cimento e areia 1:3,
a qual sera firmemente socada nos respectivos
furos.

2.2 Especial cuidado sera tomado para que as
esquadrias ndo sofram tor¢do ao serem fixadas
aos chumbadores ou contramarcos.

2.3 As chapas usadas na fabricacdo dos perfis ndo
deverdo ter espessura inferior a dos detalhes.
2.4 Todos os vaos envidragados, expostos as
intempéries, serdo submetidos a prova de
estanqueidade por meio de jato de mangueira
d’agua sob pressao.

2.5 As ferragens necessarias a fixa¢do, colocacao,
movimentac¢do ou fechamento das pecas, farao
parte integrante das mesmas, e constam dos
desenhos e/ou projetos complementares.

2.6 Anteriormente a pintura, os caixilhos serao
decapados com uma solucdo a base de cido
fosfdorico para que as superficies dos perfis,
recebendo uma leve fosfatizagdao, permita uma
melhor aparéncia da pintura.

2.7 Se o encaixe nao deslizar perfeitamente entre
o Vvao e a esquadria por falha de esquadro ou por
dimensdes diferentes das aprovadas, a peca
nunca podera ser forcada durante a fixacdo.

2.8 Caberd ao empreiteiro inteira
responsabilidade pelo prumo e nivel das
serralherias e pelo seu funcionamento, depois de
definitivamente fixadas.

2.9 A Fiscalizacdo impugnard a esquadria que nao
estiver compativel com a obra.

2.10 Os cantos dobrados das basculas serao
rebatidos para obter esquadro perfeito. As folgas
verticais e horizontais devem ser minimas e
uniformes em toda a caixilharia.

2.11 As janelas, quando fechadas, ndo deverao
permitir quaisquer vibracdes.

2.12 As folhas moveis das esquadrias serao
desmontaveis do marco fixo, depois da chumbacao
do mesmo na obra.

Xill = REVESTIMENTO

1 DE ARGAMASSA

1.1 PREPARO E DOSAGEM

1.1.1 As argamassas serdo preparadas mecanica ou
manualmente.

1.1.2 O amassamento mecanico deve ser continuo
e durar pelo menos 90 segundos, a contar do
momento em que todos os componentes da
argamassa inclusive a agua, tiverem sido lancados
na betoneira ou misturados.

1.1.3 Quando a quantidade de argamassa a
manipulada for insuficiente para justificar a mescla
mecanica, serd permitido o amassamento manual.
1.1.4 O amassamento manual serd de regra para as
argamassas que contenham cal em pasta e serd
feito sob cobertura, conforme as circunstancias e
recursos do canteiro de obra em masseiras,
tabuleiros ou superficies planas impermeaveis e
resistentes.

1.1.5 Misturar-se-3o primeiro, a seco, os agregados
(areia media e fina), revolvendo-se os materiais a
pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme.
Serd entdo disposta a mistura em forma de coroa e
adicionada paulatinamente, a 4gua necessaria no
centro da cratera assim formada.

1.1.6 Prosseguir-se-a o amassamento com o
devido cuidado para evitar-se perda de agua ou
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segregacdo dos materiais, até conseguir-se uma
massa homogénea de aspecto uniforme e
consisténcia plastica adequada.

1.1.7 Serdo preparadas quantidades de
argamassa na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa de maneira a
ser evitado o inicio de endurecimento antes de
seu emprego.

1.1.8 As argamassas contendo cimento serdo
usadas no maximo dentro de 2 horas a contar do
primeiro contato do cimento com a agua.

1.1.9 Nas argamassas de cal contendo pequena
proporcdo de cimento, a adicdo do cimento sera
realizada no momento do emprego.

1.1.10 Sera rejeitada e inutilizada toda a
argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente proibido
tornar a amassa-la.

1.1.11 A argamassa retirada ou caida das
alvenarias e revestimentos em execug¢do nao
podera ser reutilizada.

1.1.12 Jamais serd admitida a mescla de cimento
Portland e gesso, dada a incompatibilidade
guimica desses materiais.

1.1.13 As dosagens especificadas adiante serdo
rigorosamente observadas:

1.2 TRACOS (EM VOLUME)

e A.1Traco 1:2 cimento e areia media

e A.2Traco 1:3 cimento e areia media

e A.3Trago 1:4 cimento e areia media

e A4 Trago 1:5 cimento e areia media

e A5 Trago 1:6 cimento e areia media

e A.6Trago 1:7 cimento e areia media

e A.7Trago 1:4 cal e areia media

e A.8Traco 1:1:4 cimento, cal e areia

e A9Traco 1:2:3 cimento, cal em pasta e
areia fina

e A.10Tracgo 1:2:5 cimento, cal e areia fina

e A.11Traco 1:2:6 cimento, cal areia fina

e A.12Traco 1:2:3 cimento, cal e areia grossa
lavada

1.3 RECOMENDACOES

1.3.1 Os revestimentos de argamassa iniciarao
apos terminados os trabalhos de aperto das
paredes, colocacdo das caixinhas, assentamento
das tubulacdes e taliscamento dos panos.

1.3.2 O recobrimento das tubulagdes sera de tal
forma que possa evitar a trinca posterior do
revestimento, por decorréncia do trabalho dos
mesmos.

1.3.3 As caixas em geral serdo cheias com papel,
de modo a impedir a penetracdo de argamassa no
seu interior.

1.3.4 Os recortes serdo perfeitos no entorno das
caixas, as quais deverdo estar niveladas e
aprumadas.

1.4 CHAPISCO

1.4.1 As superficies de concreto, alvenarias de
tijolos furados e forro, internas ou externas,
receberdao uma camada de chapisco de argamassa
A-2.

1.4.2 As paredes, bem com os tetos, serdo
abundantemente molhadas, antes do inicio do
chapisco.

1.4.3 A aplicagdo do chapisco sera de baixo para
cima em todos os pardmetros verticais interno e
externo das alvenarias e estruturas.

1.5 EMBOCO/MASSA UNICA

1.5.1 Os embogos somente poderado ser iniciados
logo que concluida a completa pega de argamassa
das alvenarias e chapisco.

1.5.2 Os embocgos serdo aprumados e nivelados
com espessura minima de 20 mm, desempenados
com régua de aluminio ou madeira.

1.5.3 Nas paredes e tetos serdo utilizados emboco,
argamassa A.6 ou A.8
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1.6 REBOCO FINO

1.6.1 O reboco fino sera executado no minimo 24
horas apds a pega completa do emboco, cuja
superficie sera limpa e abundantemente
molhada.

1.6.2 Para execucdo do reboco fino sera usada
argamassa A10 ou A11, 5mm de espessura
maxima.

2 AZULEJOS/CERAMICA

2.1 Os revestimentos de azulejos ou ladrilhos
ceramicos serdo executados com o maximo
esmero, por profissionais habilitados.

2.2 Os azulejos e ceramicas cortados para
passagem de pecas ou tubula¢des de embutir,
nao deverdo apresentar emendas, e o seu corte
deve ser efetuado de tal forma que as caixas para
energia, flanges ou canoplas se superponham
perfeitamente ao azulejo, cobrindo totalmente o
corte.

2.3 Os azulejos devem ser colocados até o
encontro com os marcos de modo que o alisar se
superponha a junta.

2.4 O assentamento serd com argamassa de
cimento/cola, sobre o emboco de fundo
previamente executado e curado no minimo de 7
dias.

2.5 A ndo ser que seja especificado de modo
diverso, a colocacdo serd feita de modo a serem
obtidas juntas alinhadas de espessura constante.
2.6 Antes do assentamento sera procedida uma
rigorosa verificacdo de prumos e niveis, de
maneira a se obter um arremate perfeito e
uniforme, especial na concordancia dos
azulejos/ceramica, com o teto deixando sempre
os arremates para a superficie inferior do plano
revestido.

2.7 Decorridos 7 dias do revestimento, os panos
serdo rejuntados com rejunte industrial na cor
indicada.

2.8 Apds o rejuntamento, os panos serao
rigorosamente limpos, retirando-se qualquer
excesso de massa ou pasta.

3 Forro em PVC

3.1 Os painéis serdo constituidos de laminas ou
réguas de cloreto de polivinila, em sistema de
extrusdo continua e auto-extinglivel, nas
dimensdes de 10 x 600 cm.

3.2 A estrutura de sustentagdo sera em acgo. Os
pinos de cravacdo a serem empregados deverao
estar em conformidade com a carga estabelecida
em norma. Opcionalmente, poderdo ser utilizadas
buchas de nailon embutidas na laje. Os parafusos
serdo galvanizados ou em aco inoxidavel.

3.3 O atirantamento sera feito com emprego de
fitas gravadas as quais serdo providas de terminal
para encaixe no porta-painel (longarinas) e cursor
para permitir o nivelamento perfeito, e serdo:
tratadas por processo eletrolitico zinco-
bicromatizado.

3.4 As fitas de sustentag¢do poderdo ser
substituidas por tirantes de arame de aco
galvanizado e regulador com mola (tipo borboleta),
para permitir o perfeito nivelamento da estrutura
do forro.

Xlll- PAVIMENTACAO

1 CIMENTADOS (RUstico, Desempenado,
Queimado)

1.1 Os cimentados, sempre que possivel serdao
obtidos pelo simples sarrafeamento, podendo ser
desempenado ou queimado a colher, executados
sobre lastro umidecido.

1.2 Se impossivel a execugao dos cimentados e
respectiva base numa sé operacgao, serd a
superficie da base perfeitamente limpa e
abundantemente lavada, no momento do
lancamento do cimentado.

1.3 A superficie dos cimentados (exceto se
expressamente especificado de modo diverso) sera
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dividida em painéis por sulcos profundos com
colher de pedreiro ou por juntas.

1.4 O afastamento mdaximo entre juntas paralelas
sera de 1,20 m.

1.5 As juntas, de PVC de 3x27 mm, terdo a sua
disposicdo obedecendo a um desenho simples e
evitando-se o cruzamento das mesmas em
angulos agudos.

1.6 As superficies dos cimentados serdo
cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim
conservadas sob permanente umidade durante
os 7 dias que sucederem sua execugao.

1.7 Os cimentados terdo espessura de cerca de
50 mm a qual ndo podera ser inferior a 30 mm.
1.8 As superficies capeadas com cimentado terdo
declividade conveniente, de modo a ser
assegurado o rapido escoamento das aguas
superficiais, em direcdo aos locais para seu
escoamento.

1.9 Nos locais expostos as chuvas e as
abundantes aguas de lavagem, a declividade dos
cimentados deve ser a 0,5%.

1.10Todos os pisos lavaveis terdo declividade
minima de 1% em direcdo ao ralo ou porta
externo para o perfeito escoamento de dgua. A
borda superior dos rodapés serd sempre em nivel
1.11- Os pisos a serem revestidos com placas de
ceramica se enquadram nos modelos abaixo e
sdo designados pelo codigo de acabamento de
piso indicados em projeto. Todos os modelos
deverdo obedecer ao padrdo de resisténcia a
abrasdo superficial da classe PEI-4 (trafego
intenso) ou maior.

Cédigo Unico Ceramica alto trafego 30 x 30 cm.
OBS: Na escada sera colocado um filete de
ardosia polida, esp. 2 cm, largura de 12 cm,
comprimento 220 cm, com friso antiderrapante.

XIV — FERRAGENS

1.1 As ferragens para as esquadrias de ferro e
madeira, serdo de qualidade comprovada,
conforme plantas de detalhes e aceitas pela
UFVIM.

1.2 Na sua colocacao e fixacao serdao tomados
cuidados especiais para que os rebordos e os
encaixes na esquadria tenham a forma exata, nao
sendo permitido esforgos na ferragem para o seu
ajuste.

1.3 N3o serdo toleradas folgas que exijam corre¢ao
com massa, taliscas de madeira ou outros
artificios.

1.4 As ferragens ndo deverdo receber pintura,
inclusive as dobradicas.

1.5 Serdo empregados parafusos de qualidade,
acabamento e dimensdes correspondente aos das
pecas que fixarem.

1.6 A localizacdo das fechaduras, fechos,
puxadores, macanetas, dobradicas e outras
ferragens sera feita conforme com plantas de
detalhes do projeto.

1.7 O assentamento das ferragens nas esquadrias
sera executado com precisao de modo a serem
evitadas discrepancias de posicdo ou diferenca de
nivel.

1.8 No assentamento das ferragens sera observado
o prumo para os espelhos e as fechaduras
rigorosamente no eixo da espessura das portas.
1.9 As macanetas de bola, exige o afastamento da
face do batente que devera permitir o perfeito
manuseio das mesmas,

1.10 Nas portas de 2 folhas de abrir, serdao
colocados numa das folhas, dois fechos de embutir
tipo alavanca, de latdo laminado cromado de 200
mm de altura e peso minimo de 135 g.

1.11 As marcas e tipos serdo definidos nas
especificacdes complementares.

XV - PINTURAS
1 CONSIDERAGOES GERAIS
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1.1 Serdo adotadas precaucdes especiais, no
sentido de evitar salpicaduras de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos
aparentes, vidros, ferragens de esquadrias, etc.)
1.2 Recomenda-se as seguintes cautelas para a
protecdo de superficies e pecas:

a) Isolamento com tiras de papel, cartolina,
plastico, fita de celulose, pano, etc.);

b) Separagdes em tapumes de madeira, chapas
metdlicas, etc.;

c) Enceramento provisorio das superficies
destinadas a enceramento posterior e definitivo;
d) Pintura com preservador plastico que acarreta
a formacao de pelicula para posterior remocao;
e) Os salpicos, que ndo puderem ser evitados,
serao removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre
gue necessario;

1.3 Antes da execucgdo de qualquer pintura, serd
submetido a aprovacao da fiscalizagdo uma
amostra, com as dimensdes minimas de (0,50 x
1,00) m, sob iluminacdo semelhante e em
superficie idéntica a do local a que se destina.
1.4 Aindicacao exata das cores e dos locais a
receberem os diversos tipos de pintura constara
nas especificacdes complementares ou,
oportunamente, determinado pela fiscalizacdo e
s6 podera ser mudada sob autorizagao expressa
da fiscalizacdo, que deverd fazer consulta prévia
ao setor de projeto.

1.5 Exceto determinacgdo e autorizacao expressa
da fiscalizacdo, serdao empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fdbrica,
entregues na obra com sua embalagem original e
intacta e as cores serao as do catalogos das
fabricas, ndo sendo permitidas misturas ou
composigoes.

1.6 S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de
fabricacao.

1.7 Recomendacdes Gerais:

**Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em
superficies externas. Usar massa acrilica.
**Nunca deve ser utilizado cal como fundo para
uma pintura, nem aplicado tinta diretamente
sobre paredes caiadas. Antes deve-se raspar,
escovar toda a superficie, eliminando-se a cal tanto
guanto possivel, depois , recomenda-se aplicar
uma demao de fundo preparador de paredes.

* Nos casos em que houver desagregagao de
pintura, descascamento, bolhas e fissuras,
eflorescéncia, saponificacdes deve-se também
uma demado de fundo preparador de paredes.
**Pinturas em superficies externas devem ser
evitadas em dias chuvosos.

2 PREPARACAO DA SUPERFICIE

2.1 EMBOCO/MASSA UNICA

2.1.1 Lixar a superficie, eliminando as partes soltas,
poeira, manchas de gordura, sabdo ou mofo.

a) Manchas de gordura ou graxa devem ser
eliminadas com agua e detergente;

b) Partes mofadas devem ser lavadas com solugdo
1:1 de agua e agua sanitaria. Em seguida, enxaguar
a superficie.

c) Antes de iniciar a pintura sobre reboco, aguardar
até que o mesmo esteja curado (aproximadamente
30 dias).

2.1.2 Aplicagao de uma demao de fundo
preparador de paredes (selador).

2.2 SOBRE MADEIRA

2.2.1 Lixar para eliminar as farpas.

2.2.2 Aplicar uma demao de:

a) Fundo sintético branco fosco para superficies a
ser pintada;

b) Seladora para madeira em superficies a ser
envernizada ou encerada.

2.2.3 Apds a secagem, lixar novamente, eliminar o
po e aplicar o acabamento.
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2.3 SOBRE FERRO

2.3.1 Em superficies novas, sem inicio de
ferrugem, aplicar uma demao de éxido de ferro e
dar acabamento.

2.3.2 Em superficies enferrujadas:

a) Remover totalmente a ferrugem existente,
guer por meios mecanicos (escova ou palha de
aco, lixa ou jatos de areia), quer por processo
quimico (lavagem com acido cloridrico diluido e
depois, com agua de cal);

b) Limpar e secar as superficies tratadas e, antes
que o processo de oxidacdo se reinicie, serd
aplicada uma demao de tinta de cromato de
zinco.

3 EMASSAMENTO DA SUPERFICIE

3.1 ACABAMENTO INTERNO LISO (MASSA
CORRIDA PVA OU ACRfLICA)

3.1.1 Aplicar de 2 a 3 demdos com espatula e/ou
desempenadeira de aco, corrigindo relevos com
lixa n.2 240, até nivelamento perfeito, com
intervalo indicado pelo fabricante.

3.1.2 Quando a pintura for acrilica usar massa
acrilica ou corrida e massa a 6leo ou acrilica para
pintura esmalte.

3.2 ACABAMENTO EXTERNO LISO (MASSA
ACRILICA)

3.2.1 Aplicar de 2 a 3 demaos com espatula e/ou
desempenadeira de aco, corrigindo relevos com
lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo
indicado pelo fabricante.

4 TINTA

4.1 TINTA LATEX (PVA- ACETATO DE POLIVINILA)
4.1.1 ApOs a preparacao das superficies e o
emassamento, se for o caso, aplicam-se 2 a 3
demdos de acabamento (a rolo, trincha ou
revoélver) de tinta latex PVA na diluigao
especificada pelo fabricante.

4.1.2 O intervalo minimo entre demaos
consecutivas é indicado pelo fabricante.

4.1.3 Para acabamento, semi-brilho adicionar a
ultima demao de tinta latex, verniz plastico incolor
na proporcao de 1:1.

4.2 TINTA 100% ACRILICA SEMI-BRILHO OU FOSCO.
4.2.1 Apods a preparacao das superficies e o
emassamento acrilico, se for o caso, aplicam-se 2 a
3 demados de acabamento (a rolo, trincha ou
revolver) de tinta 100% Acrilica Semi-brilho ou
Fosco na diluicdo recomendada pelo fabricante. O
intervalo minimo entre demaos consecutivas é
indicado pelo fabricante.

4.3 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, FOSCO
OU A OLEO BRILHANTE.

4.3.1 Ap0ds a preparacao das superficies e o
emassamento acrilico ou a dleo, se for o caso,
aplicam-se 2 a 3 demaos de acabamento (a rolo,
trincha ou revélver) de tinta na diluicdo
recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as
demdos consecutivas, € indicado pelo fabricante.

XVI - VIDRACARIA

1 CONSIDERACOES GERAIS

1.1 Os servicos de vidracaria serdo executados
rigorosamente conforme com os desenhos de
detalhes do projeto arquiteténico e com as
disposicoes da presente especificacdo técnica.
1.2 Os vidros empregados nas obras ndo poderao
apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras,
irisacdo ou outros defeitos.

1.3 Para assentamento das chapas de vidro, sera
empregada massa de assentamento ou graxetas de
borracha duplas.

1.4 A massa de assentamento serd composta de
gesso cru e dleo de linhaca devendo-se
acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso
necessario.
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1.5 A massa de assentamento devera ter igual
espessura em toda a extensao, e a quantidade
que extravasar, depois do vidro ser fortemente
comprimido, sera totalmente removida.

1.7 As chapas de vidro nao deverao ficar em
contato direto com nenhum elemento de
sustentacao, devendo, portanto, sempre ficar
assentes em leito eldstico, quer de massa (duas
demaos), quer de borracha, quer de gaxetas
especiais, de elastomeros, quer de junta plastica.
1.8 Os vidros serao, de preferéncia, fornecidos
nas dimensdes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local de
construcao.

1.9 Antes da colocacdo dos vidros nos rebaixos
dos caixilhos, estes serdo bem limpos, as bordas
de cortes serdao esmerilhadas de forma a se
tornarem lisas e sem irregularidades.

1.10 Ser3ao empregados vidros lisos de 4 mm de
espessura, a ndo ser em casos excepcionais.
1.11 As placas de vidro nao deverdo apresentar
defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas
salientes, cantos, quebrados), e nem apresentar
folga excessiva com relacdo ao requadro de
encaixe (de 3 a 5 mm conforme o vao).

1.12 - A espessura dos vidros serd de acordo com
NBR 7199.

XVII — SERVICOS COMPLEMENTARES

1 PAISAGISMO E AJARDINAMENTO

1.5 PLANTIO DE GRAMA

1.5.1 Sera plantado grama nas dreas indicadas
nas Especificagdes Complementares.

1.5.2 O tipo de grama sera “Paspalum notatum”,
exceto especifica¢des ao contrario.

1.5.3 Toda area a receber grama sera limpa e
revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de
acordo com os dados planialtimétricos
determinados no projeto.

1.5.4 Antes do plantio, serd abundantemente
adubada e nivelada, com observancia do
escoamento das aguas pluviais.

1.5.5 A grama sera plantada em placas, plaquetas
ou mudas, conforme especificacdes
complementares.

1.5.6 A Contratada se obriga a entregar os jardins
pegos, sem ervas daninhas — principalmente livre
de tiririca - com uma camada de terra vegetal e
aplicacdo de uréia na proporcdo de 10 gramas/m?2.
1.5.7 Sera feita escarificacdo de uma profundidade
minima de 0,20 m sendo obrigado, em qualquer
circunstancia, o destorroamento da area
escarificada.

1.5.8 A medida que se verifique o brotamento da
grama, serdo estirpadas as ervas daninhas ndo
detectadas na inspecao preliminar. Essa operagao
precederd ao periodo de floracdo dessas ervas,
apos o que havera o perigo de contaminagao
generalizada no gramado.
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NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificacao
NBR-5733 Cimento Portland de alta resisténcia

inicial — Especificacao
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NBR-5740 Andlise Quimica de Cimento Portland -

Disposicdes Gerais - Método de Ensaio

NBR-5741 Cimentos - Extracdo e Preparacdo de

amostras - Método de Ensaio

NBR-6118 Item 08 — Obras de Concreto
NBR-6118 Projeto e Execugdo de Obras de Concreto

Armado

NBR-7215 Cimento Portland - Determinacdao da

Resisténcia a compressao - Método de
Ensaio

NBR-7226 Cimentos, terminologia.
NBR- Cimento Portland - Determinacdo da
11579 finura por meio da peneira 75 Mm (n°
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NBR-  Controle Tecnolégico da Execugcdo de

5681  Aterros em Obras de Edificacoes

NBR- Projeto e Execucdo da Valas para

12266 Assentamento de Tubulacdo de Agua,
Esgoto ou Drenagem Urbana

MB -Andlise Granulométrica

32/68

MB -Limite de Liquidez

30/69

MB -Limite de Plasticidade

31/69

MB -Compactacao de Solos

33/68

MB -Densidade Real de Solos

28/69

MB -Massa Especifica Aparente "In Situ"

959/74

EB- Esmalte a base de resina sintética.

095/96

EB- Removedor de tintas e vernizes.

175/64

MB- Pigmentos para tintas.

061/45

MB- Secantes em po.

062/51

MB- Solventes para tintas.

063/51

MB- Esmalte a base de resina sintética para

229/56 exteriores.

NB- Teor de substancias volateis e ndo volateis

769/73 em tintas e vernizes.

NBR-  Tintas para Edificagdes nao Industriais -
11702 Classificacado

NBR-  Tintas para Especificagdes Nao Industriais
12554

NBR-
5734
NBR-
6458

NBR-
6465
NBR-
6467
NBR-
6491
NBR-
7211
NBR-
7214
NBR-
7216
NBR-
7217
NBR-
7218
NBR-
7219
NBR-
7220
NBR-
7221
-7225

Peneiras para Ensaio

Graos de Pedregulho Retidos na Peneira
de 4,8 mm - Determinacdo da Massa
Especifica, Massa Especifica Aparente e da
Absorc¢do de Agua.

Agregados - Determinagao da Abrasao
“Los Angeles”

Agregados - Determinag¢ao do Inchamento
de Agregado Miudo

Reconhecimento e Amostragem para Fins
de Caracterizacdo de Pedregulhos e Areia
Agregados para concreto - Especificacdo

Areia Normal para Ensaio de Cimento
Amostragem de Agregados

Agregado - Determinacdo da Composicao
Granulométrica

Agregado - Determinacdo do Teor de
Argila em Torrdes e Materiais Fridveis
Agregado - Determinacdo do Teor de
Materiais Pulverulentos

Agregado - Determinagdao de Impurezas
Organicas Humicas em Agregado Miudo
Agregado - Ensaio de Qualidade de
Agregado Miudo
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NBR- Projeto e Execucdo de Obras de Concreto
6118 Simples
NBR- Exigéncias Particulares das Obras de

5627 Concreto Armado e Protendido em
Relagdo a Resisténcia ao Fogo

NBR- Diretrizes para o Controle Tecnoldgico de

5672 Materiais Destinados a Estruturas de
Concreto

NBR- Diretrizes para o Controle Tecnoldgico de

5673 Processos Executivos em Estruturas de
Concreto

NBR- Moldagem e Cura de Corpos de Prova de
5738 Concreto Cilindricos ou Prismaticos

NBR- Ensaio de compressdao de C.P. cilindricos
5739 de concreto - Método de Ensaio.
NBR- Amostragem de concreto fresco

5750 produzido em betoneiras estaciondrias -
Método de ensaio.

NBR- Itens 8,12,13,14,15 Projeto e execucgdo de

6118 obras de concreto armado.

NBR- Calculo e Execugdo de Lajes Mistas

6119

NBR- Cargas para o Calculo de Estruturas de
6120 Edificacdes

NBR- Execucdo de concreto dosado em central -
7212 Especificacao

NBR- Concreto - Determinacdao da Consisténcia

7223 pelo Abatimento do Tronco de Cone -
Método de Ensaio.
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